
PCA  Zakres akredytacji Nr AB 1534 
 Scope of accreditation No AB 1534 

 

ZAKRES AKREDYTACJI  
LABORATORIUM BADAWCZEGO 

SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY 
Nr/No AB 1534 

 
wydany przez / issued by 

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 

  
  Wydanie/Issue 7 z/of 08.09.2022 
 

Akredytacja cofnięta w całości zakresu na wniosek podmiotu 
z dniem: 02.10.2023 r. 

Accreditation voluntarily withdrawn at the request of the body in the full scope from: 02.10.2023. 
 

 
KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI 

BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH 
 
 
 

MARIA SZAFRAN 
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Nazwa i adres / Name and address 

AUTO LAND R.T. Zduniewicz Spółka Jawna 
LABORATORIUM BADAŃ SZKŁA 

ul. Władysława Łokietka 236 
31-334 Kraków 

 
 

Kod identyfikacyjny /  
Identification code *) Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: 

- N/12 
 

- Badania właściwości fizycznych szkła / Tests of physical properties of glass  
 

Ocena zgodności z obszaru ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym / Conformity assessment within to the Act of 
20 June 1997 - Road Traffic Law 

Wersja strony/Page version: A 

 

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /  
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website  www.pca.gov.pl 
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LABORATORIUM BADAŃ SZKŁA 
ul. Władysława Łokietka 236, 31-334 Kraków 

Przedmiot badań/wyrób 
Material / product tested 

Rodzaj działalności/ 
badane cechy/metoda 

Type of activity/  
parameter/ characteristic tested 

Dokumenty odniesienia 
Reference documents 

Szyby samochodowe przednie 
Windscreens 

Wytrzymałość na uderzenie 
manekinem bez pomiarów opóźnienia 
 
Headform test without deceleration 
measurement 

Regulamin EKG ONZ nr 43,  
Załącznik 3 / p. 3.1 
Regulation No. 43 ECE UN, Annex 3 / 
point 3.1 

Zniekształcenie optyczne  
(metoda projekcyjna)  
 
Optical distortion test 
(projection method) 

Regulamin EKG ONZ nr 43, Załącznik 
3 / p. 9.2 
Regulation No. 43 ECE UN, Annex 3 / 
point 9.2 

Obraz wtórny 
 
Secondary-image-separation test 

Regulamin EKG ONZ nr 43, Załącznik 
3 / p. 9.3 
Regulation No. 43 ECE UN, Annex 3 / 
point 9.3 

Szyby samochodowe 
Car panes 
 
Szyby samochodowe przednie 
Windscreens 

Odporność na ścieranie 
 
Test of resistance to abrasion 

Regulamin EKG ONZ nr 43, Załącznik 
3 / p. 4 
Regulation No. 43 ECE UN, Annex 3 / 
point 4.1 to 4.6 

Odporność na działanie wysokiej 
temperatury 
 
Test of resistance to high temperature 

Regulamin EKG ONZ nr 43, Załącznik 
3 / p. 5 
Regulation No. 43 ECE UN, Annex 3 / 
point 5 

Odporność na działanie 
promieniowania 
(z obliczeń) 
Resistance-to-radiation test 
(with calculations) 

Regulamin EKG ONZ nr 43, Załącznik 
3 / p. 6.1 do 6.3 
Regulation No. 43 ECE UN, Annex 3 / 
point 6.1 to 6.3 

Odporność na działanie wilgoci 
 
Resistance-to-humidity test 

Regulamin EKG ONZ nr 43, Załącznik 
3 / p. 7 
Regulation No. 43 ECE UN, Annex 3 / 
point 7 

Przepuszczalność światła 
 
Light transmission test 

Regulamin EKG ONZ nr 43, Załącznik 
3 / p. 9.1 
Regulation No. 43 ECE UN, Annex 3 / 
point 9.1 

Odporność na działanie substancji 
chemicznych 
 
Resistance to chemicals test 

Regulamin EKG ONZ nr 43, Załącznik 
3 / p. 11.1 do 11.2.3 
Regulation No. 43 ECE UN, Annex 3 / 
point 11.1 to 11.2.3 

Siatka spękań (fragmentacja) 
 
Fragmentation test 

Regulamin EKG ONZ nr 43, Załącznik 
3 / p. 1 
Regulation No. 43 ECE UN, Annex 3 / 
point 1 

Wersja strony/Page version: A 
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Rodzaj działalności: badania homologacyjne układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych oraz części i 
wyposażenia 

 
Kategoria pojazdu 

 
Przedmiot wyposażenia lub część 

 
Dokument odniesienia 

M, N, O, L, T Szyby samochodowe 

 

 

 

Car panes 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu 
drogowym  

Regulamin EKG ONZ Nr 43, Załącznik 3 
 
Act of 20 June 1997 - Road Traffic Law 
 
Regulation No. 43 ECE UN, Annex 3 

   
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
 

Zatwierdzam status zmian 
 

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI 
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH 

 
 

MARIA SZAFRAN 
dnia: 08.09.2022 r. 
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HOLOGRAM
HOLOGRAM 

 
HOLOGRAM
HOLOGRAM 

 

Wykaz zmian 
Zakresu Akredytacji Nr AB 1534 

List of changes of the scope of accreditation No AB 1534 
 
 
 
Status zmian: wersja pierwotna – A 
Status of changes – the primal version – A 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


